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Pytania odnosnie postepowania:

1. W dokumentacji projektowej odnosnie trawy syntetycznej postawiono wymaog szycia
stykow oraz wytrzymatosci potgczen o wartosci 1.500,00 N/ 100 mm pragniemy zaoferowac
system spetniajgcy wszystkie wymagania z tym ze potaczenia klejone o wytrzymatosci
wiekszej niz szyte tj. o wartosci 2100 N/100 mm .

Pragniemy doda¢, ze powszechnie odchodzi sie od szycia stykdw a pozostaje przy ich
klejeniu.

Czy Zamawiajgcy dopusci trawe o stykach klejonych ktorych wytrzymatosc jest wyzsza od
okreslonej w SiWZ. Wytrzymatos¢ ta potwierdzona jest badaniami laboratoryjnymi?

Odpowiedz

Minimalne parametry zostaty opisane w SWZ



